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PALIVOVY CLANOK

Palivovy clanok

Elektrolyza vody a palivovy Clanok su vzajomne Palivovy Clanok, opacne ako je metanol. Jednoduchou vymenou
opaché procesy, pri ktorych dochadza k zmene to u elektrolyzy, nespotrebuvava ampulky s palivom ich vieme
elektrickej energie na chemicku a naopak. ale produkuje elektricky prud. Z  okamzite uviest znovu do

privadzaného vodika H, a kyslika pracovného rezimu.
O, dokaze vyrobit' elektricku
energiu. Svojim moznym pouzitim
sa da prirovnat k automobilove]
baterii. Jeho hlavnou vyhodou je
podstatne nizsia hmotnost a
ucinnost.

Oba procesy maju svoj vyznam, v pripade
elektrolyzy pre vyrobu Cistého vodika H, a
cistého kyslika O,,u palivoveho Clanku pre
produkciu elektrickej energie, Ci uz z tychto
dvoch plynov, ale aj z metanolu.

Okrem kozmonautiky, kde
jednoznacne nahradili tazke
akumulatory, sa dnes zacinaju
presadzovat aj pri navrhoch
elektroautomobilov alebo ako
prenosne zdroje elektrického

Elektricka uéinnost palivovych prudu. V buducnosti sa
élankov je pomerne vysoka. PEM predpoklada aj vyroba elektrickej
élanky maju uginnost 40-60% a  energie v domacich elektrarnach.
DMFC okolo 20-30%. Existuju
typy, ktore dosahuju ucinnost az
70%. DalSou vyhodou palivovych
clankov je, ze poskytuju napatie

V najblizSom Case sa s nimi
stretneme pri prenosnych
elektronickych zariadeniach, kde
namiesto zdlhavého nabijania

Elektrolyza

ElektrOlyza je NajéaStejéim prl’kladOm Okamzite p_o ich ZapOje.nl’, bez : akumulatora bude stacit Vymenit’
elektrochemicky proces, ked  elektrolyzy je elektrolyza vody, potre_by_nejakeho _zohrlevama, Cl palivovému &lanku ampulku s
dochadza k rozkladu latky ked elektrolytom je voda. nabijania. A pracuju pri oalivom.

(elektrolytu) na dve Rozkladové napatie vody je izbovej teplote. Su
jednoduchsie prvky, z ktorych 1,23 V. Ak naloZime na teda vhodnou
sa sklada. Deje sa to na dvoch elektrody napatie prevysujluce nahradou |
elektrodach pod vplyvom tuto hodnotu, Cista voda sa akumulatorov, Ci
vonkajsieho jednosmerneho  zacne rozkladat na vodik H, a baAtgru, pricom
elektrického pofa. Velkost kyslik O,, teda na prvky, z mOzu mat rovnako
nalozeneho napatia musi ktorych sa voda sklada. kompaktne
prevysit prahovd hodnotu rozmery. Napatie
typickd pre dany material, poskytuju
nazyvanu aj rozkladové dovtedy, pokial
napatie. nespotrebuju Lk
svoje palivo - e yaba
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ZNnizuju znecistenie sposobene spalovanim hlavnym problemom braniacim ich

fosilnych paliv (ropa, zemny plyn, uhlie), ak komercionalizacil je nutnost vybudovat

by sa aj vodik ziskaval iba elektrolyzou novu Infrastrukturu - produkciu, transport a

vody, tak by sa tym eliminoval sklenikovy cerpacie stanice vodika

efekt vyroba cCistého vodika z vody je energeticky
nepotrebuju konvencne paliva ako naftu a narocna a vyroba z uhlovodikov nie je

zemny plyn, co eliminuje ekonomicku zase uplne ekologicky cista

zavislost od politicky nestabilnych krajin doplianie vodika do takéhoto automobilu je

maju dvojnasobne vyssiu ucinnost ako dlihsie, ako pri spalovacom motore a jeho

vznetovy motor a 5-10 nasobne vyssiu dojazd je mensi,

ucinnost ako akumulator ich cena je stale vysokéa z dévodu pouZitia
kedze neobsahuju ziadne pohyblive casti, hluk drahych materialov a konstruovania bez

. '4

ktory produkuju je vo vacsine pripadov pomoci automatickych liniek
zanedbatelny oproti spalovacim motorom,
taktiez udrzba a opravy su minimalne
iIch prevadzkovy cas je omnoho dlhsi, ako u
batérii, pretoze dlzka prevadzky zavisi iba
od mnozstva paliva v zasobniku
ori ich naplnani/dobijani nevznika pamatovy
efekt
nizkoteplotne, membranove (PEMFC, DMFC)
zanechavaju slabu tepelnu stopu, co je
idealna vlastnost pre vojenske pouzitie

Prvy autobus s palivovym clankom bol odskusany v
roku 1993 v Chicagu. Sucasne modely maju parametre
porovnatelné s beznymi autobusmi.

Europskym lidrom je nemecka firma MAN, ktora v
sucasnosti testuje autobusy s troma modulmi palivovych
clankov s vykonom po 40 kW, ktoré zasobuju dva
asynchronne motory s vykonom 75 kW (napatie 400 V,
prud 300 A). Stlaceny vodik, uskladneny na streche
autobusu, vystaci na 250 km jazdy pri rychlosti 75 km/h.




